
JSME発電用原子力設備規格 材料規格（2012年版（2014 年追補まで含む））（JSME S NJ1-2012/2013/2014）正誤表 

～ 規格解説 ～ 

No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

（解説-2-2）Part 2 第 2章 材料への特別要求事項 

1 解説-12 

（解説-2-2-12） 

JIS G 3452(2010) 

「配管用炭素鋼鋼管」 

下記参照 下記参照 2012年版以降 

誤 

 

（３） JIS G 3302(2010)「溶融亜鉛めっき鋼及び鋼帯」に対する要求と合わせた。 

              

正 

 

 （３） JIS G 3302(2010)「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」に対する要求と合わせた。 

              

  



JSME発電用原子力設備規格 材料規格（2012年版（2014 年追補まで含む））（JSME S NJ1-2012/2013/2014）正誤表 

～ 規格解説 ～ 

No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

（解説-2-2）Part 2 第 2章 材料への特別要求事項 

2 解説-12 

（解説-2-2-13） 

JIS G 3454(2007) 

「圧力配管用炭素鋼 

鋼管」 

下記参照 下記参照 2012年版以降 

誤 

 

JIS G 3302(2010)「溶融亜鉛めっき鋼及び鋼帯」に対する要求と合わせた。 

              

正 

 

JIS G 3302(2010)「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」に対する要求と合わせた。 

 

              

 


