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解説表  
表 N-X110-3-3 

 
解説表 表 N-X110-3-3  
設計・建設規格 表 PVE-2331.2-1 横膨出量の判定基準 

 
厚さ又は対辺距離 t , 

直径 d（mm） 

横膨出量（mm） 

3 個の平均 最小値 

16 ≦ t，d ≦25 ≧ 0.50 ≧ 0.35 

25 ＜ t，d ≦38 ≧ 0.65 ≧ 0.50 

38 ＜ t，d ≦63 ≧ 1.00 ≧ 0.75 
 
 
 

 
解説表 表 N-X110-3-3  
設計・建設規格 表 PVE-2331.2-1 横膨出量の判定基準 

 
厚さ又は対辺距離 t , 

直径 d（mm） 

横膨出量（mm） 

3 個の平均 最小値 

16 ≦ t，d ≦25 ≧ 0.50 ≧ 0.35 

25 ＜ t，d ≦38 ≧ 0.65 ≧ 0.50 

38 ＜ t，d ≦63 ≧ 0.90 ≧ 0.75 
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